TDS 103-M900 Abril-25

tkrom

pinturas

M900

tkrom &

ANTIMOHO

FORMATO DE VENTA
15L, 4L

===EPD’

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

CERTIFICADO
EN 135011

AMBITO DE APLICACION

Interior/Exterior. Pintado de superficies
murales las que se puedan desarrollar
hongos y mohos (cocinas, cuartos de
bafo, almacenes, etc). Cemento, Yeso,
Hormigén, Ladrillo, etc.

DESCRIPCION

Pintura pldstica mate, a base de dispersién
acuosa de copolimeros acrilicos. Incorpora
aditivos dedicados a la conservacion
del film ante el excesivo incremento de
algas, hongos y mohos, presentando
especial proteccién en superficies con
facil desarrollo de mohos y hongos. En su
formulacién se ha potenciado, ademds del
efecto fungicida en el film, la resistencia al
frote hUmedo. Este producto contribuye
a la obtencién de Certificaciones LEEDE®,
BREEAM®y VERDE®.

PROPIEDADES

« Acabado mate profundo

« Buena cubricién

« Facil de aplicar

« Buen rendimiento

« Buena nivelacion

« Conservacién del film frente a

hongos, mohos y algas.

Contiene conservante ANTIMOHO Y
ANTIALGAS

DATOS TECNICOS
CLASIFICACION CONFORME UNE EN 13300

Acabado Mate profundo UNE EN 13300
Brillo 85° <5 ISO 2813
Tamano de particula Fino ISO 1524
Resistencia al frote hUmedo Clase 2 (18 micras) ISO 11998
Relacién de contraste / Clase 1(99,5%) para rendimiento tedrico de 1SO 6504-3

3,2 m2/Ly 142 micras de pelicula seca

Opcddod Y Rendimiento Clase 2 (98%) para rendimiento tedrico de 6,2

m2/Ly 73 micras de pelicula seca

Composicidén quimica Dispersion acuosa de copolimeros acrilicos, pigmentos y extendedores

Color Blanco
Blancura Berger 90 +2 UNE 48073
Rendimiento tedrico 10-12 m2/L (40 micras secas) ISO 23811
Densidad 1,60 £ 0,05 g/mll ISO 2811-1
Viscosidad 17 £ 3 Pa-s (20 rpm, R6) ASTM D 2196-10
Sélidos en volumen 45 2% ISO 23811
indice nivel. y descuelgue 4 /300 # 25 (+ 20% agua) UNE 48043/ 1SO 16862
Clasificacion frente al fuego A2-s1, dO UNE-EN 13501-1 5233T24-2
Ensayo hongos y algas Cumple UNE-EN 15457/ 15458 Ne B2021-332
Ensayo COV 14,9 g/L ISO 11890-2 NeO90964
CoVv < 30 g/I. Valor méximo permitido por la UE: 2004/42/11 A clasifica-
30 g/L cion (a)
Diluyente Agua de red
Dilucién 0 a 20% segun sistema de aplicacion
Tiempo de repintado 4-6 horas
Tiempo de secado Secado al tacto 15-30 min UNE 48301
Secado Total 30 min -Th
Lavado: 25-30 dias
Limpieza Agua

Los datos técnicos especificados pueden variar en caso de tintado del material.
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PREPARACION DEL SOPORTE
GENERALIDADES

La superficie debe estar compacta, secq, libre de polvo, sales, partes sueltas o mal adheridas o cualquier tipo de
contaminacién que pueda intervenir en la adherencia del sistema. Se debe verificar la resistencia del soporte.
Independientemente de cual sea el soporte a pintar, se deberd homogeneizar el aspecto, corregir las posibles diferencias
de textura, brillo, absorcidn, etc.

OBRA NUEVA

Tipo de soporte: morteros de enlucido, placas de cartén yeso, hormigén, fibrocemento y otros materiales de construccién.
Soportes en condiciones normales: no es necesario aplicar capa de imprimacién previa. Soportes muy porosos y/o
absorbentes: aplicar capa de imprimacién TKROM FIJATIVO F4, TKROM FIJATIVO AL AGUA PLIOTEC o TKROM
FIJATIVO F10 BLANCO, con el fin de evitar que se produzca una excesiva absorcién en el pintado posterior. Superficies
lisas de bajo poder absorbente: aplicar capa de imprimacién previa de TKROM FIJATIVO F1. En los casos que el poder
absorbente del soporte sea muy bajo se recomienda lijar la superficie para abrir poro.

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO

Superficies pintadas: se deben eliminar por completo los materiales en mal estado y reparar las zonas hasta obtener
soporte sano, secoy limpio. Pinturas envejecidas: es recomendable aplicar una capa de imprimacién de TKROM FIJATIVO
F1, con el objeto de fortalecer la capa externa creando una reticula de resina que ademds permita la transpiracién,
reduzca la absorcién y facilite el pintado posterior. Superficies envejecidas sin pintar: se debe verificar la resistencia del
soporte. Para superficies pulverizadas, arenosas y/o muy absorbentes, aplicar capa de imprimacién TKROM FIJATIVO
F4, TKROM FIJATIVO AL AGUA PLIOTEC o TKROM FIJATIVO F10 BLANCO con el fin de regularizar y fijar el soporte.
Soportes con microorganismos: eliminar los mohos y/u hongos mediante limpieza en humedo, aplicar de una a dos
capas de TKROM LIMPIADOR REFORZANTE, dejando 12 horas entre capa y capa. Si la lesidon del soporte es muy elevada
es aconsejable aplicar una mano de imprimacién  TKROM IMPRIMACION SELLADORA-SANEADORA, siguiendo las
instrucciones del fabricante. Soportes que presentan eflorescencias: eliminar de eflorescencias y alcalinidad mediante
tratamientos adecuados, aplicar una capa de imprimacién TKROM FIJATIVO F1.

SISTEMA DE APLICACION

SISTEMA PRODUCTO RENDIMIENTO DILUCION CAPAS
IMPRIMACION TKROM FIJATIVO F4 14-18 m2/L capa 1:4 agua 102

(Soportes muy porosos, superficies
envejecidas sin pintar, soportes con  TKROM FIJATIVO
eflorescencias) F10 BLANCO 14-18 m2/L capa Sin dilucién 102

TKROM FIJADOR AL .
10-14 m2/L
AGUA PLIOTEG m2/L capa Sin dilucién 102
IMPRIMACION
TKROM FIJATIVO 14-18 m2/L capa 1:1 agua 102

(Superficies de bajo poder PENETRANTE F1
absorbente, pinturas envejecidas)

£ TKROM LIMPIADOR
IMPRIMACION REFORZANTE N.A Sin dilucion 102
(Soportes con microorganismos)

TKROM IMPRIMACION

SELLADORA- 14-18 m2/L capa Sin dilucién 102
SANEADORA

ACABADO )
TKROM M900 10-12 m2/L capa 0-20% Segln 102

sistema de
aplicaciéon

Los datos técnicos especificados pueden variar en caso de tintado del material.
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TDS 103-M?00

Abril-25

CONDICIONES DE APLICACION

Temp. Substrato
Temperatura Ambiente
Cont. Humedad Sustrato

Punto de Rocio

Min. +5°C / Max. +35°C
5°C / 35°C
Soporte seco con una humedad < 5%. Morteros de cemento, dejar fraguar completamente

(28 dias minimo). Productos de base cementosa, dejar secar al menos 4 dias antes de
revestirlo.

La temperatura del soporte debe estar al menos 3°C por encima de la temperatura de
rocio para reducir el riesgo de desprendimiento o eflorescencia.

RECOMENDACIONES DE APLICACION

Método de aplicaciéon

Preparacion

Mantenimiento

Brocha, rodillo y proyeccién a pistola.

Agitar para homogeneizar el producto. Ajustar viscosidad con agua. La segunda capa del
producto es aconsejable aplicarla perpendicular a la primera capa para conseguir una
opacidad éptima.

No se recomienda lavar las superficies antes de 28 dias desde la aplicacién del producto.

RECOMENDACIONES DE APLICACION

Seguridad e higiene

Almacenaje

Partida arancelaria

Nota

grupotkromr

tkrom.com

Para cualquier informacion referida a cuestiones de seguridad en el uso, almacenamiento,
transporte y eliminaciéon de residuos de este producto, los usuarios deben consultar el
etiquetado y la versidn mds reciente de la Ficha de Seguridad del mismo, que contiene la
informacién de seguridad, ecologia y toxicologia del producto.

CODIGO LER: 08 0111. RESIDUO: PELIGROSO

La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas
ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C, serd de 24 meses desde la fecha
de fabricacién. El almacenamiento se hard en un lugar fresco y seco, en sus envases de
origen, bien cerrados, no deteriorados y protegidos de las heladas y de la accién directa
del sol.

Cdédigo TARIC: 3209 10 00

La informacién técnica expuesta en este documento, asi como las recomendaciones
relativas a la aplicaciény uso del producto, estédn dadas de buena fe, con datos basados en
el conocimiento actual del producto, ensayos de laboratorio y uso prdctico en condiciones
normales de almacenaje, manejoy aplicaciéon. No se garantiza la completa reproducibilidad
de los datos expuestos en cada utilizacién concreta. El usuario del producto debe efectuar
las pruebas de idoneidad del producto de acuerdo con el uso final del mismo.

AENOR AENOR

=

C/Londres, 13 Pol. Industrial Cabezo Beaza

. Gestion Empresa w liNet jg
30353 Cartagena, Murcia. Ambiental Registrada
T: +34 968 089 000 UNE-EN SO 14001 UNE-EN IS0 9001
info@grupotkrom.com GA-2016/0111 ER-0297/1997
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